              木家具、木板材中甲醛释放量测定取样依据
1.试样制取

  试样在样板中的分布如图1，当板长<1600mm时，抽取2-3张样板制取试样。图中所示尺寸单位均为毫米。
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图1  试样在样板中的截取位置示意图

2. 试件的制取及尺寸和数量

试件的制取位置及尺寸规格、数量按图2要求进行。图中所示尺寸单位均为毫米。
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图2 试件制取示意图

试件尺寸：150.0×50.0，试件的边角应垂直，尺寸偏差为±0.5mm，共取12块。

取样后密封保存并及时送样检测。
